TECHNIK UND WISSEN

ERFOLGREICHE SCHIMMELSANIERUNG:
AUF DEN NUTZER KOMMT ES AN

Schimmelpilzbildung in
H&usern und Wohnungen ist
ein Dauverthema. Es beschaftigt
Besitzer, Vermieter, Bewohner
- und Fachunternehmer, die mit
Schimmelsanierungen beauf-
tragt werden. Josef Héninger,
Stuckateurmeister, zertifizierter
Meister des Raumklimas (MdR)
und Sachverstédndiger, stellt im
nachfolgenden Beitrag einige
Fallbeispiele aus seiner Praxis
vor und erldutert den grofien
Einfluss des Nutzerverhaltens
bei Sanierungsmainahmen.

chimmelpilzsanierungen blei-

ben erfolglos, wenn der Woh-

nungsnutzer nicht mit einbezo-
gen und tber die MaBBnahmen und
Konsequenzen umfassend aufgeklért
wird. Notwendig ist dabei seitens
des Fachunternehmers, ihn auf die
erforderliche Heizungs- und Liftungs-
pflicht hinzuweisen. So kann vermie-
den werden, dass der Schimmelpilz
einige Zeit nach der Sanierung
erneut auftritt, obwohl die Arbeiten
mit guten Produkten und fachlich
richtig ausgefihrt wurden. Die Ursa-
chen fir eine Schimmelpilzbildung
in Wohnraumen sind viel-
faltig, treten oft einzeln
oder in Kombination auf.
Es gibt bereits zahlreiche
Verdffentlichungen zu
diesem Themenkomplex.
In diesem Beitrag soll
der Schwerpunkt auf spe-
ziellen Fallen aus meiner
Praxis als Sachverstéandi-
ger liegen. Die Schadens-
ursache zu finden gleicht
oft einem Puzzle, entspre-
chend anspruchsvoll ist
dann auch die Festlegung
der individuell am besten
geeigneten MafBnahmen.

Alarmsignal beschlagene
Fensterscheiben

Damit Schimmelbefall auftreten kann,
braucht es Feuchtigkeit in der Raum-
[uft und eine kalte Flache, auf der
es entsprechend bauphysikalischer
GesetzmaBigkeit dann zu Tauwas-
serausfall kommt. Dieses Phanomen
tritt immer dann auf, wenn der Tau-
punkt héher ist als die Oberflachen-
temperatur. Diesen Zusammenhang
muss man sich klar machen, um zu
verstehen, warum es wie auf Bild 1
zur Schimmelpilzbildung gekommen




ist. Tauwasserbildung setzt sofort
ein, sobald der Taupunkt héher ist
als die Oberflachentemperatur, wo
auch immer die kalteste Stelle ist.
Wenn Fensterscheiben so aussehen
wie im Bild 1, dann braucht sich nie-
mand zu wundern, dass in der Woh-
nung an vielen Stellen Schimmel ent-
steht. Zwei der wichtigsten Grinde
fir die Problematik der Schimmel-
pilzbildung in Wohnungen sind der
Einbau neuer luftdichter Fenster und
die gestiegenen Holz-, Ol- und Gas-
preise. Heizkosten sparen und in der
Konsequenz falsches Liften sind fir
mich zwei relevante Verhaltenswei-
sen, die Schimmelpilzbildung fér-
dern kénnen. Es gibt noch unzahlige
weitere Ursachen. Dazu gehéren die
unterschiedlichsten negativen bauli-
chen Gegebenheiten genauso wie
das Verhalten der Nutzer.

Falsches Liftungsverhalten
forciert Schimmelbefall

Dieses Elternschlafzimmer (Bild 2)
wurde zwei Jahre zuvor bereits an
allen AuBBenwdnden mit 30 mm star-
ken Calciumsilikatplatten und Kalk-
putz als Beschichtung von einem
Stuckateurmeisterbetrieb nach Vor-
schlag des beratenden Sachver-
standigen saniert. Bereits ein Jahr
nach der MaBBnahme war dieses
Schadensbild im Auf3eneck- und
Sockelbereich wieder vorhanden.
Die Schimmelbildung ist dem Iso-
thermen-Verlauf nach entstanden.
Die Sockelleisten waren bereits
entfernt, der Estrich wurde bei der

Sanierung auch aufgeschnitten und
die Ddmmung bis zum Betonboden
angebracht.

Diese Sanierungsschritte waren aus
meiner Sicht fachlich richtig. Man
hatte statt der 30 mm Calciumsilikat-
platte auch eine 50 mm starke Platte
anbringen kénnen, was allerdings
im Ergebnis auch nicht zum Erfolg
gefihrt hatte. Warum?

Wie leider so oft wurden auch in die-
sem Fall die Nutzer, ihre Gewohnhei-
ten und speziell ihr Liftungsverhalten
im Sanierungskonzept nicht berick-
sichtigt. Ebenso unbeachtet blieben
die Grofle des Schlafzimmers und
der Wohnung, der Olofen, der als
Zusatzheizung betrieben wurde, und
das nur 24 cm starke Mauerwerk.

Zur Lésung dieses Falles waren meh-
rere Verdnderungen notwendig. Im
Schlafzimmer wurde eine Sockelleis-
tenheizung angebracht sowie eine
zentrale Liftungsanlage installiert. In
der Kiiche wurde der Dunstabzug auf
Abluft nach auBBen umgestellt. Der
Olofen wurde ausgebaut, auch weil
die Liftungsanlage sonst vom Kamin-
kehrer abgelehnt worden ware. An
den Schornstein ist die Heizung der
Wohnung dariber mit angeschlos-
sen, dadurch ist es nicht mdglich
z. B. einen Unterdruckwachter zu
installieren, mit dem eine brandsi-
chere Abfihrung der Abgase des

Olofens maglich gewesen ware.

Die allerwichtigste MaBnahme zu
dieser und zu jeder Sanierung ist
jedoch, dass der Nutzer Uber rich-
tiges Heizungs- und Liftungsverhal-
ten aufgeklart wird. Dabei kommt
es darauf an, die Erlduterungen mit
den Bewohnern auf die tatsachliche
Raumsituation abzustimmen, denn
sie missen die Empfehlungen ja
anschlieBend umsetzen.

»Schimmel-Ex” funktioniert
nicht

Bild 3 zeigt die Auflenecke im
Wohnzimmer einer im Erdgeschoss
liegenden Eigentumswohnung eines
2017 errichteten Neubaus. Links
und rechts der Stitze befinden sich
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bodentiefe, zwei Meter breite Fens-
terelemente. Die Eckstiitze ist beklei-
det mit Gipskartonplatten, die kurz
nach dem Einzug im ersten Winter
bereits Schimmel aufwiesen. Der
Befall wurde Uber einen Zeitraum von
vier Jahren mehrmals mit ,Schimmel-
Ex-Mitteln” behandelt, trat jedoch im
Winter immer erneut auf. Die Miete-
rin glaubt die Ursache zu kennen:
Seit der Fensterbauer von auf3en die
Blechverkleidung zu Kontrollzwe-
cken nochmals entfernt hatte, sei das
Problem noch schlimmer geworden.
Die Reklamation liegt noch im finf-
jahrigen Gewahrleistungszeitraum.

Schiebevorhang
schafft , Kaltezone”

Der Eckbereich ist bis an die Decke
verschimmelt. Spuren von erhdhter
Feuchtigkeit an den Fensterrahmen
und Fensterscheiben sind mit der
Schimmelpilzbildung auf allen Fla-
chen zu sehen (Bild 4). Aufnahmen
mit der Warmebildkamera schlieBen
eine typische Warmebricke aus. Der
Raum wird mittels FuBbodenheizung
beheizt — ohne zusatzlichen Heiz-
kérper. In der Wohnung gibt es
aufBerdem auch eine zentrale Lif-
tungsanlage. Hinter der Sockelleiste
ist es trocken, somit kann Feuchtigkeit
von auBBen ausgeschlossen werden.
Direkt vor der Fensterfront steht eine
Couch. Zur Beschattung im Sommer
sowie als Sichtschutz (Erdgeschoss)
sind Schiebevorhdnge vor den
Fensterflachen montiert. Diese rei-
chen von der Decke bis auf den
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Zum Autor:

Josef Hoéninger ist Stuckateurmeis-
ter, zertifizierter Meister des Raum-
klimas (MdR) sowie offentlich
bestellter und vereidigter Sachver-
standiger der Handwerkskammer
Ulm fir das Stuckateurhandwerk
mit zusatzlichem Schwerpunkt-
eintrag Schimmelpilzproblematik
»Schimmelbeseitigung — Erkennen
— Bewerten — Sanieren”.

Dariiber hinaus hat er Funktionen
in mehreren Technischen Aus-
schiissen des Fachverbands der
Stuckateure fir Ausbau und Fas-
sade Baden-Wirttemberg (SAF)
inne. Er ist Mitglied in den Netz-
werken Schimmelpilzberatung
Baden-Wirttemberg und Deutsch-
land fiir den SAF.

Boden und sind nur 2 cm von
der Wand entfernt. Der verblei-
bende Zwischenraum zwischen
Fenster und Schiebevorhang mit
einer Laibungstiefe von ca. 15 cm
bleibt trotz Dreifachverglasung im
Winter dem Kalteeinfluss von auBBen
ausgesetzt. Umgekehrt erschwert
der Vorhang, dass Wérme aus dem
Wohnbereich in den Zwischenraum
gelangt. Dadurch ist es dort um
3-4 Grad kdlter als im Raum selbst.

Um Heizkosten zu sparen, wurde
der Raum mit nur 20 °C beheizt,
dies jedoch bei Luftfeuchtigkeitswer-
ten von 60-65 Prozent. Diese Kon-
stellation |asst den Taupunkt in der
Raumecke schnell mal haher liegen
als die Oberflachentemperatur. Es
ist letztlich auch hier so, dass sich
mehrere Faktoren negativ auswirken
und in der Summe den Schimmelpilz-
befall erst ermoglichen.

Zur Losung dieser Situation war
zundchst der Schimmelbefall zu
entfernen und eine Grundreinigung
der Fensterrahmen mittels Dampfrei-
niger durchzufthren. AnschlieBend
erfolgte die zuséatzliche Dammung
der AuBenecke mit einem WLG
035 Dammstoff. Durch Umlegen der
Heizleitung wurde hinter dem Vor-
hang eine Warmequelle instal-
liert, gleichzeitig der Abstand der
Schiebevorhénge entsprechend
angepasst. AbschlieBend wurde
die Mieterin ausfihrlich Gber das
richtige Heiz- und Liftungsverhalten
informiert.

Punktuelle Démmung
reicht nicht

In diesem Fall (Bild 5) wurde in
der Kiche von unten eine 30 mm
Calciumsilikatplatte verbaut. Damit
sollte Schimmelbefall behoben wer-
den, der zuvor im unteren Bereich
der Kiche sichtbar war. In der Flg-
che dariber ist nach der Sanierung
oberhalb der Arbeitsplatte bezie-
hungsweise der Calciumsilikatplatte
trotzdem wieder verstarkt Schimmel-
befall aufgetreten. Das Schadensbild
entspricht dem Isothermenverlauf.

Die Ursache: Mit dieser Ausfihrung
wurde im Eckbereich die sowieso
bereits vorhandene geometrische
Waérmebriicke verschlechtert. Nur
punktuell angebrachte Dammplat-
ten — egal welcher Art — erhdhen
das Risiko eines Schimmelbefalls im
Randbereich. Hochddmmende Bau-
stoffe kénnen diesen Effekt noch ver-
starken. Auch hier fihrte der wohlge-
meinte Sanierungsversuch nicht zum
Erfolg. Inzwischen ist das Haus von
auBBen gedédmmt sowie eine dezen-
trale LU?fungsqnloge eingebaut.



